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ลำดับที่ ๒

หน้าที่   ๑
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รายการที่ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1 ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCC และ SGCH สัญลักษณ์มวลเคลือบ Z060 Z080 Z100 Z120 Z140

Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ความหนาระบุ 0.18 ถึง 2.30 มิลลิเมตร

2 ชนิดเหล็กแผ่นม้วน ชั้นคุณภาพ SGCD1 SGCD2 SGCD3 และ SGCD4 สัญลักษณ์มวลเคลือบ Z060 Z080

Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 และ Z275 ความหนาระบุ 0.18 ถึง 2.30 มิลลิเมตร

3 ชนิดเหล็กแผ่นตัด ชั้นคุณภาพ SGCC และ SGCH สัญลักษณ์มวลเคลือบ Z060 Z080 Z100 Z120 Z140

Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ความหนาระบุ 0.18 ถึง 2.30 มิลลิเมตร

4 ชนิดเหล็กแผ่นตัด ชั้นคุณภาพ SGCD1 SGCD2 SGCD3 และ SGCD4 สัญลักษณ์มวลเคลือบ Z060 Z080

Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 และ Z275 ความหนาระบุ 0.18 ถึง 2.30 มิลลิเมตร
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  วันที่           29 ตุลาคม 2568                
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1 ไม่มี
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