
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต 
สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป ะ แผ่นหล่อต่อเนื่อง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2685-2558



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต 

สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อต่อเนื่อง 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2685-2558

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ 
อนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพ่ือการอนุญาต 
สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อต่อเนื่อง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2685-2558
ดังรายละเอี ยดท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี ๆๆ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนะ อัลภา'ข'น)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ปฏินัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต 
สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป ะ แผ่นหล่อต่อเนื่อง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2685-2558

1. การยื่นคำขอ
ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1.1 เอกสารตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
1.2 ตัวอย่างการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน พร้อมระบุตำแหน่งที่จะแสดงบนผลิตภัณฑ์หลังจากที่ได้รับ 

ใบอนุญาตแล้ว

2. โรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นี้หมายถึง โรงงานที่อย่างน้อย 
ต้องมีกระบวนขึ้นรูปด้วยการหล่อเป็นแผ่นต่อเนื่อง เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อ 
ต่อเนื่อง

3. การตรวจระบบการควบคุมคุณภาพ
ระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการ 
อนุญาต และสำหรับมาตรฐานนี้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ยอมรับดังต่อไปน้ี
(1) รายงานผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน 

หรือหน่วยตรวจ
รายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไวในหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต

4. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
4.1 การจำแนกผลิตภัณฑ์เป็นดังนี้

_______ ความหนา (มิลลิเมตร)________
ตามที่ยื่นขอ

_____________ (1 ถึง 10)_____________
4.2 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

(1) ให้เก็บตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง ต่อความหนา
(2) กรณียื่นคำขอมากกว่า 1 ความหนา ให้เก็บตัวอย่าง 2 ชุดตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างที่มีความหนา 

ตํ่าสุดและสูงสุดเป็นตัวแทน
หมายเหตุ ตัวอย่าง 1 ชุดตัวอย่าง ประกอบด้วย แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อต่อเนื่อง จำนวน 

8 แผ่น
4.3 ผู้ย่ืนคำ,ขอรับ'ใบอนุญาตต้อง'จัด'ให้โรงงาน,ท่ี,ทำผลิตภัณฑ์มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ตาม'ข้อกำหนด'ของ:มาตรฐ,าน 

ตังนี้
4.3.1 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทุกรายการ โดยที่แต่ละรายการ อาจกระทำโดยผู้ฃอรับ 

ใบอนุญาต หรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมาย
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4.3.2 มีเครื่องมือทดสอบ และต้องทดสอบเป็นประจำที่โรงงาน ในรายการต่อไปนี้
(1) ลักษณะท่ัวไป
(2) ตำหนิ
(3) ขนาด

5. การอนุญาตนำเข้าเป็นการเฉพาะคเง
ไม่มี

6. การออกใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตให้ระบุความหนา
ตัวอย่างการออกอนุญาต

ความหนา 2 มิลลิเมตร ถึง 10 มิลลิเมตร

7. การแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ะ ตำแหน่งและขนาด
มีข้อแนะนำ ดังนี้
7.1 ให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานไว้ที่หีบห่อ หรือส่ิงทุ้มห่อ
7.2 ตำแหน่งของเครื่องหมายมาตรฐานอยู่บนหีบห่อ หรือส่ิงทุ้มห่อ
7.3 ขนาดเครื่องหมายมาตรฐานต้องแสดงให้เหมาะสมสัมพันธ์กับขนาดของหีบห่อ หรือสิ่งทุ้มห่อ และ 

ไม่ควรน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร และขนาดความสูงของหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) ไม,ควรน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

7.4 ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (คิวอารืโค้ด) ไว้บริเวณเดียวกับเครื่องหมาย 
มาตรฐาน และมีขนาดไม,ควรน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

8. การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะดำเนินการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามที่กำหนดใน 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต

9. เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิน้ตตามเงื่อนไฃที่เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

2 /2 R 2 6 8 5 -2 5 5 8 (0 0 )
C


