
รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบติัการทดสอบ 
ที่ 20T011/0989 

ช่ือห้องปฏิบัติการทดสอบ  ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ที่อยู่  เลขที่ 80 หมู่ที ่9 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
หมายเลขการรบัรองที่ ทดสอบ 0288 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร           นอกสถานที่         ช่ัวคราว         เคลื่อนที่ 

ฉบับที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 หน้า 1/1  
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    

 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
สาขาโยธา   
1. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : 

เหล็กเส้นกลม 
 ความต้านแรงดึง   
 ความต้านแรงดึงที่จุดคราก  
 ความยืด 

 มอก. 20-2559 

2. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : 
เหล็กข้ออ้อย 

 ความต้านแรงดึง   
 ความต้านแรงดึงที่จุดคราก  
 ความยืด 

 มอก. 24-2559 

 ออกให้  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ.  2563 

  ลงช่ือ  

(นายวีระกิตต์ิ  รันทกิจธนวัชร์) 
รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

ปฏิบัติราชการแทน  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 


