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สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา 

1. Ferrous and non-ferrous           
    materials 
 
 

 

- Brinell hardness test 
    HBW 1/2.5 
    HBW 1/5 
   HBW 1/10 
   HBW 1/30 
   HBW 2.5/6.25 
   HBW 2.5/15.625 
   HBW 2.5/31.25 
   HBW 2.5/62.5 
   HBW 2.5/187.5 
   HBW 5/62.5 
   HBW 5/125 
 

- Vicker hardness test 
   HV3 
   HV5 
   HV10 
   HV20 
   HV30 
   HV50 
 
 
 
 

 

- JIS Z 2243 : 2008  
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 - JIS Z 2244 : 2009 
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สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา (ตอ) 

1. Ferrous and non-ferrous           
    materials (cont.) 

 

 

- Tensile Strength 

- Yield Strength 

- Elongation 

Load 10 kN to 950 kN 
 
 
 

 

- JIS Z 2241 : 2011 
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