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สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
สาขาโยธา   
1. Specimen of refractory 

material 
- การทดสอบก าลังอัดของปูนทนไฟ 
 

- In-house method :  
WI-LB-001 based on ASTM 
C 133-97 (Reapproved 
2015) 

 - การทดสอบความหนาแน่นของปูนทนไฟ  - In-house method :  
WI-LB-002 based on ASTM 
C 134-95 (Reapproved 
2016) 

 - การทดสอบการเปลี่ยนแปลงทางยาว
โดยการเผาซ  า  

- In-house method :  
WI-LB-003 based on ASTM 
C 113-14 (Reapproved 
2014) 
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