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กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาปิโตรเลียม 
ถ่านหิน (Coal) 

  
- Moisture 

% by weight 
- ASTM D 3173 - 11  

- Ash 
6.30 % by weight to 33.00 % by weight 

- ASTM D 3174 – 11 

  
 

- Gross calorific value 
5 644 Kcal/kg to 7 428 Kcal/kg 

- ASTM D 5865-11a 

 
- Sulfur - ASTM D 3177-02 (method B) 

    0.30 % by weight - 2.50 % by weight 
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