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สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโพลิเมอร์   

1. ยางคงรูป 
(Vulcanized rubber) 

- Durometer hardness 
35 shore A to 90 shore A 

- ASTM D2240-05  
(reapproved 2010) 

  - JIS K 6253 (2006) 
 

- Tensile strength 
50 N to 300 N 
(51 kgf/cm2 to 306 kgf/cm2) 

- ASTM D412-06a ε2  
(method A) 

  - JIS K 6251 (2010) 
 

- Tear strength 
30 N to 200 N 
(15.3 kgf/cm to 102 kgf/cm) 

- ASTM D624-00  
(reapproved 2007) 

  - JIS K 6252 (2007) 

2. เทอร์โมพลาสติก
(Thermoplastics) 

- Durometer hardness 
40 shore D to 90 shore D 

- ASTM D2240-05  
(reapproved 2010) 

  - JIS K 6253 (2006) 
 

- Specific gravity at 23/23 oC 
0.800 to 2.000 

- ASTM D792-08 
(method A) 
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