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สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา 

1. เหลก็แผนรีดเย็น 

 

- Tensile  strength 
- Upper yield strength 
- Proof strength (plastic extension) 
- Elongation  

 

- มอก. 2172 เลม 1-2556 
- JIS Z 2241 : 2011 
- ISO 6892-1 : 2009 
- ASTM A370 - 2012 
 

  - การทดสอบความแข็ง 
 HRBS 
 HR15TS 
 HR30TS 

- มอก. 2171 เลม 1-2555 
- JIS Z 2245 : 2005 
- ISO 6508-1 : 2005 

 


