
รายละเอียดแนบท้ายใบรบัรองห้องปฏิบติัการทดสอบ 
ท่ี 17T064/0555 

ช่ือห้องปฏิบัติการ  :  
ท่ีอยู่  :  
หมายเลขการรับรองที ่ :  
สถานาภพห้องปฏิบัติการ      ถาวร          นอกสถานที่         ช่ัวคราว         เคลื่อนที ่

ฉบับที ่1 หน้า 1/2        ออกให้ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด
2 ซอย จี 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  
ทดสอบ 0499 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา   

1. เหล็กแผ่นรดีเย็นเคลือบสังกะสี  
   โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน   
   แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผน่ลูกฟูก 

- ความเค้นคราก 
- ความต้านแรงดึง 
- ความยืด 

- มอก. 50–2548 อ้างถึง  
  JIS Z 2241 : 2011 

2. เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สําหรับ  
   งานท่ัวไปและงานดึงขึ้นรปู 

 

- ความต้านแรงดึง 
- ความยืด 

- มอก. 2012-2558 อ้างถึง 
  มอก. 2172 เล่ม 1-2556 

3. วัสดุโลหะ - ความเค้นครากบน 
- ความเค้นครากล่าง 
- ความเค้นพิสูจน์ 
- ความต้านแรงดึง 
- การยืดรวมขณะขาดเป็นร้อยละ 
- ความยืดหลังจากขาดเป็นร้อยละ 

- มอก. 2172 เล่ม 1-2556 
- AS 1391-2007 
- ISO 6892-1 Second edition   
  2016-07-01 
- JIS Z 2241 : 2011 

4. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็น  
    เคลือบอะลมิูเนียม 55%  
    ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน   
    แบบต่อเนื่อง สําหรับงานท่ัวไป  
    งานขึ้นรูป และงานโครงสร้าง 

- ความเค้นคราก 
- ความต้านแรงดึง 
- ความยืด   

- มอก. 2228-2558 อ้างถึง 
มอก. 2172 เลม่ 1-2556 

5. Cold-reduced carbon steel  
   sheet and strip of commercial 
   and drawing qualities 

- Yield point 
- Proof stress 
- Tensile strength 
- Elongation 

- MS 2651 : 2015 referred to 
  ISO 6892-1 



รายละเอียดแนบท้ายใบรบัรองห้องปฏิบติัการทดสอบ 
ท่ี 17T064/0555 

หมายเลขการรับรองที ่: ทดสอบ 0499 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร          นอกสถานที่         ช่ัวคราว         เคลื่อนที ่

ฉบับที ่1 หน้า 2/2         ออกให้ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา (ต่อ)   

6. Continuous hot-dip metallic 
    coated steel sheet  and  
    strip – coating of zinc 
    alloyed with aluminium and 
    magnesium 

- Yield stress 
- Lower yield stress 
- 0.2% offset proof stress 
- Tensile strength 
- Percentage elongation after  
  fracture 

- MS 2657 : 2016 referred to    
  ISO 6892-1  

 

7. แผ่นเหล็กมุงหลงัคา - ความทนละอองน้ําเกลือ - มอก. 1128-2535 

8. เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี  
    โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี    
    : แผ่นม้วนและแผ่นตัด 

- ความทนละอองนํ้าเกลือ - มอก. 2131-2545 

9. เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบ 
   อะลูมิเนียม 55% ผสมสงักะสี  
   โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและคลอืบสี 

- ความทนละอองนํ้าเกลือ - มอก. 2753-2559 

10. Metals and coated metals - Salt spray - ASTM B117 - 11 

 
 
 

 ออกให้ ณ วันที่  16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ลงช่ือ  

           (นายพิสิฐ รังสฤษฎวุ์ฒิกุล) 
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 


