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รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ใบรับรองเลขที่ 21T010/1223 

ชื่อห้องปฏิบัติการ            บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 ห้องปฏิบัติการทดสอบ Thailand Tech Center 
ที่อยู่     เลขที่ 700/117 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา - ตราด ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
หมายเลขการรับรองที่    ทดสอบ 0553 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ    ถาวร     นอกสถานที่       ชั่วคราว      เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
สาขาโภคภัณฑ์ 

พรมแผ่นและส่วนประกอบ
ของพรม 
(Textile floor coverings 
and textile floor covering 
in tile form/carpets) 
 
 

 

- Determination of mass 
loss, fibre bind and stair 
nosing appearance change 
using the Lisson Tretrad 
machine 

- Production of changes in 
appearance by means of 
Vettermann drum and 
hexapod tumbler testers 

- Castor chair test for wear 
behavior 

- Tuft bind of pile yarn floor 
coverings 

- Resistance to delamination 
of the secondary backing 
of pile yarn floor covering 

- Determination of 
dimensional changes due 
to the effects of varied 
water and heat conditions 
and distortion out of 
plane 

 

 
- ISO 12951 : 2020 Test C 
- EN 1963 : 2007 Test C  
 
 
 

- ISO 10361 : 2015 Vettermann      
drum tester 

 
 

- EN 985 : 2001 Test A 
 

- ASTM D1335-17 
 

- ASTM D3936-17 
 
 

- ISO 2551 : 2020 
- ISO 2551 : 1981 
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รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
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หมายเลขการรับรองที่    ทดสอบ 0553 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ    ถาวร     นอกสถานที่       ชั่วคราว      เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
สาขาโภคภัณฑ์ 

พรมแผ่นและส่วนประกอบ
ของพรม (ต่อ) 
(Textile floor coverings and 
textile floor covering in tile 
form/carpets) (cont.) 
 
 
 
 
 

 

- Reaction to fire tests for 
floorings – Part 1: 
Determination of the 
burning behaviour using a 
radiant heat source 

- Critical radiant flux of 
floor-covering systems 
using a radiant heat energy 
source 

 

- ISO 9239-1 : 2010 
 
 
 
 

- ASTM E648-17 
- ASTM E648-00 
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