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สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ 
1. Vulcanized rubber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Tensile strength at break 
- Stress at a given elongation 
 Load 5 N to 500 N 

- Elongation at break 
 1% to 1 200% 

 
 
- Tear strength 
 Load 5 N to 500 N 

 
 
 

 
- ISO 37: 2017 
 
 
 
 
 
 
- ISO 34-1: 2015 method B, 

procedure (a) 
 
 
 

 

 
 
ออกให้ ณ วันที่           

 

 

 

 

 

  
                         
              

ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 1/1  
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 


